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A3-10 Dauerfestigkeitsschaubilder der allgemeinen Baustahle, DIN 17 100
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Fiir kaltgezogenes Material {(z.B. St 50K} kénnen
die Streckgrenzwerte bis zu 50 % (s. DIN 17 100,
Anhang Al-4), die Schwell- und Wechselfestig-
keitswerte dagegen nur um ca. 10 % hoher als die
Tabellenwerte angesetzt werden (Festigkeitswerte
sinnvoll runden auf Endziffer 0 oder 5). Durch
Kaltumformung geht Dehnungsfihigkeit des
Materials zuriick. Empfindlichkeit gegen Trenn-
bruch ist groBer!
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A3-11 Dauerfestigkeitsschaubilder fiir KugelgraphitguR, DIN 1693
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A3-12 Dauerfestigkeitsschaubilder fiir StahlguR, DIN 1681
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A3-14 Dauerfestigkeitsschaubilder der Einsatzstdhle, DIN 17 210
_ {Kernfestigkeit nach Einsatzhartung)
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A3-13 Dauerfestigkeitsschaubilder der Vergiitungsstihle, DIN 17 200 {im verguteten Zustand)
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